\ < LENA

Obra:
Centro de Producao:

A 17 - Marinha Grande/Mira - Fase 1 - Lote 6

Cliente:
Dono de Obra:

BRISAL

ENSAIO DE CARGA COM PLACA

Data de Colheita / Ensaio:
Material: Areia

Local de Colheita/ensaio:

26-09-2007

PS1A, faixa direita, junto ao 22 pilar central

Amostra n%: PLT 1

Dados:

Teor natural em dgua do solo (%) Diémetro da placa (mm) 600
Teor 6ptimo em dguadosolo (%) Area da placa (mm?| 282743
Tens&o no 1° ciclo (kPa) 500 Tens&o no 2° ciclo (kPa)
Ensaio: Calculos
12 ciclo de carga Wi= 0,07
Forga ;IF: :;caada na Tenséo Deslocamento tempo de
(kPa) (mm) estabilizacdo (min)
(kN) Evi= 2249 = 3168 MPa
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277 100 0,005 10 =
55,4 200 0,022 10 Evo= _ MPa
83,1 300 0,052 10
110,8 400 0,068 10
138,5 500 0,071 10
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Observagoes:
Ensaiou: Verificou: Dir. Obra: Laboratério:
A17
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Centro de Producao:

A 17 - Marinha Grande/Mira - Fase 1 - Lote 6

Cliente:

Dono de Obra:

BRISAL

ENSAIO DE CARGA COM PLACA

Data de Colheita / Ensaio:
Material: Areia

Local de Colheita/ensaio:

26-09-2007

PS1A, faixa esquerda, junto ao 12 pilar central

Amostra n%: PLT 2

Dados:

Teor natural em dguado solo (%) Didmetro da placa (mm) 600
Teor 6ptimo em dguadosolo (%) Area da placa (mm?| 282743
Tens&o no 1° ciclo (kPa) 500 Tens&o no 2° ciclo (kPa)
Ensaio: Calculos
12 ciclo de carga Wi= 3,02
Forga ;IF: :;caada na Tenséo Deslocamento tempo de
kPa mm estabilizagdo (min
(kN) (kPa) (mim) gao (min) Evi= 2249 = 75  MPa
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Observagoes:

Ensaiou:

Verificou:

Dir. Obra: Laboratério:

A17
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